Tabla 3: Composiciones evaluadas durante el diseño, desarrollo y optimización de la formulación 3 (F3) de gomas masticables a base de alginato de sodio.
	F3
Secuestrante: Hexametafosfato de sodio (HS)
Fuente de calcio: Citrato de calcio (CIC)

	Prueba
	Componentes (%)
	Observaciones

	
	Agua
	Alginato
	Glicerina
	Sorbitol
	HS
	CIC
	Benzoato de sodio
	Ácido cítrico
	

	1
	44.2
	2.0
	22.1
	22.1
	0.5
	8.5
	0.1
	0.7
	El porcentaje de hexametafosfato de sodio y de citrato de calcio se establecieron de acuerdo a literatura (Navon et al. 1998; Lupo Pasin 2014). Se obtuvieron gomas masticables (GM) aceptables tanto en molde de silicona como de plástico (Figura 1), por lo que se definió esta formulación como la definitiva.
[image: ]
Figura 1: Derecha: GM elaborada en molde de silicona. Izquierda: GM elaborada en molde de plástico.
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